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中国认可

国际互认

检测
TESTING
CNAS L4136

委托单位： 东莞展宏织带有限公司

Applicant: Dongguan Zhanhong Weaving String Co.,Ltd

单位地址： 广东省东莞市沙田镇明珠路 44号

Address: No.44 Pearl Road,Shatian Town,Dongguan city,523981,Guangdong Province.

样品信息(Sample Information)：

样品名称(Sample Name)： 金属勾扣(Metal hook)

样品材质(Sample Material)： 电镀锌合金(Electroplated zinc alloy)

委托日期(Sample Received Date)： 2021/7/5

检测日期(Testing Period)： 2021/7/5 - 2021/7/8

样品描述(Sample Description)： 银色金属（外鞘）(Silver metal (Outer sheath))

检测结果(Test Result)： 请参见后续页(Please refer to following page(s).)。

检测要求(Test Requested) ： 结论(Conclusion)

根据客户要求，参照客户限值，检测样品中铅的含量(As specified by client, to determine the

Lead (Pb) content in the sample with reference to Client’s Limit.)。
合格(PASS)

授权签字人

Signed for and on behalf of HCT

Michael Huang
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样品制备

Sample Preparation

过滤溶液

Filtration

用微波/电热板进行酸性消解 Acid
digestion with microwave/hotplate

样品称重

Sample Measurement

ICP-OES/AAS分析

ICP-OES/AAS
数据处理

DATA

检测结果(Test Result(s))： 单位(Unit)：mg/kg
检测项目

(Test Items)
检测方法/仪器

(Test Method/Equipment)
方法检出限

(MDL)
含 量

(Content)
客户限值

(Client’s Limit)

铅 Lead(Pb) CPSC-CH-E1001-08.3,
ICP-OES/AAS

2 13 40

备注(Note)：
mg/kg (milligram per kilogram 毫克每千克) = ppm (parts per million 百万分之)
MDL=Method Detection Limit方法检出限

检测流程图(Test Flow Chart)
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样 品 附 图(The photo of the sample)

声明(Statement)：
1. 检测报告无批准人签字和专用章无效；

This report is considered invalid without approved signature and special seal;
2. 委托单位及地址，样品和样品信息由委托方提供，委托方应对其真实性负责，HCT未核实其真实性；

The Applicant name and Address, the sample(s) and sample information was/were provided by the applicant who
should be responsible for the authenticity which HCT hasn’t verified;

3. 本报告检测结果仅对受测样品负责；

The result(s) shown in this report refer(s) only to the sample(s) tested;
4. 未经 HCT书面同意，不得部分复制本报告。

Without written approval of HCT, this report can’t be reproduced except in full.

***报告结束(End)***
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